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Standorte

1. Hauptsitz Siissen
Baierhofweg 3, 73079 Siissen
Tel +49 (0) 7162 70 759 90
E-Mail nik@weisse-wanne.com

2. Standort Biberach
Beethovenstr. 3, 88400 Biberach
Tel +49 (0) 7162 70 759 50

3. Standort Rhein-Main
Ohmstr. 12, 63225 Langen
Tel +49 (0) 7162 70 759 40

4. Standort Hamburg
Waldhofstr. 25 / Halle 7,
25474 Ellerbek
Tel +49 (0) 7162 70 759 90

Vertriebsstandorte

5. Berlin

6. Sachsen

1. Bayern

8. Nordrhein-Westfalen

9. Bremen

Disclaimer

Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Ohne Zustimmung der NIK® Unternehmensgruppe ist die Verwendung nicht

erlaubt. Alle Texte und Abbildungen in diesem Druckerzeugnis wurden mit groRer Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt und dienen der Vorabinformation.
Dennoch kdnnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Herausgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Die angegebenen
Preise verstehen sich zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Exemplare ihre Giiltigkeit.
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Das Produkt

NIK® SEAL 1K ist ein I6semittelfreier, 1-komponentiger Polyurethan-Hybrid, der sich den vorhandenen Beschaffen-
heiten und der Geometrie des Untergrundes anpasst.

Vorteile

= Polyurethan-Hybrid rissfugen bei Bauwerken aus \WU-Beton

= sehr gute Hafteigenschaften auf vielen Unter- = Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wérme
griinden nach DIN EN 13501-5: Broof(t1)

= Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: Klasse E
= im AulRenbereich einsetzbar
= frei von Gefahren- und Sicherheitshinweisen

= rissiiberbriickend bis 2 mm
= Européisch technische Bewertung nach ETAG
005 mit CE- Kenzeichnung in den hochsten

Leistungsklassen = feuchtigkeitsreagierend
= AbP fiir Bauwerksabdichtungen nach DIN = losemittelfrei
18533 / DIN 18535 = weichmacherfrei
= AbP fiir die Abdichtung von Arbeits- und Soll- = EMICODE EC1 PLUS & QNG Ready

= alkalibesténdig

Wichtige Hinweise

= Die Haftung zum Untergrund ist immer objektbezogen zu priifen.

= Der Untergrund muss sauber, trocken, griffig und tragféhig sein, geniigend Dichtigkeit und Festigkeit aufweisen, frei
von trennenden Substanzen, Dichtungs- und Nachbehandlungsmittel (Curings), Schmutz, OI, Fett usw. sein.

= Detailinformationen entnehmen Sie bitte unseren Technischen Merkblattern (TM) und Technischen Leitwerken
(TLO28).

= Vorhandene Untergriinde sind bei starker Verschmutzung mit NIK® Seal TH610 zu reinigen.

= Die Kombination aus NIK Seal 1K mit NIK Seal PR120/NIK Seal PR130 sind nicht durch den Blauen Engel abgedeckt

Technische Daten

NIK® SEAL 1K

regenfest® nach ca. 1 Stunde
begehbar* nach ca. 12 Stunden
Materialverbrauch ca. 3,0 - 4,0 kg/m?

NIK® SEAL PR130

liberarbeitbar nach* ca. 15 Minuten

* Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %.
Durch Witterungseinfliisse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verandert.
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Werkzeuge und Hilfsmittel

R
-
/ :
Nylonfellrolle 12 cm und Pad-Halter mit Allzweck Gewebeklebe- Schere aus rostfreiem
Rollerbiigel Scheuervlies band Stahl
Fd
.-"""Jll ; r
|
X 5
Einweghandschuhe Flach-Pinsel 5 cm Riihrholz Korbriihrwerk

Reinigungstuch Schutzbrille Chemikalienschutzhandschuhe
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NIK® Seal PR130 NIK® Seal PR120
= 0,25 Itr.-Blechflasche = 10 kg-Blechgebinde
= 1 Itr.-Blechflasche = 25 kg-Blechgebinde

E} Die Hartekomponente B wird vollstandig in die Stammkomponente A eingegossen.

F3 Mit einem Korbriihrwerk wird das Material bei 300 U/min schlierenfrei und farbgleich mindestens 3 Minuten lang
vermischt. AnschlieRend wird die gemischte Abdichtung in ein sauberes Gebinde umgefiillt und noch einmal
mindestens 1 Minute durchgeriihrt.

Aufbringen der 1. Lage NIK® Seal 1K

El Schleifen Sie die Oberflache mit einer Flex oder 1 Reinigen Sie metallische Untergriinde mit
einem Schleifklotz an, um eine Gripverbesserung NIK® Seal PR130
durch OberflachenvergréRerung zu erzeugen

. \\ T :'.':j“.':’,-:i-i-. ‘ A e
Verteilen Sie NIK® Seal 1K auf eine gleichméRige Schichtstarke. Mindestens die Halfte der geplanten Menge der
Abdichtung (1/2 bis 2/3) wird in der 1. Lage aufgebracht.

El Streichen Sie das Material nach unten ab und 1 Verarbeitung mit Pinsel, Rolle oder Kelle
schneiden Sie den Beutel an einer Ecke vorsichtig auf

Einlegen des Polyestervlieses

In die noch frische Abdichtung der 1. Lage wird das Polyestervlies falten- und hohlraumfrei eingerollt. Die Polyester-
vliese miissen mindestens 5 cm (iberlappen..

3 Abgesandete BT-Grundierung bei genutzten Flachen
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Vlieszuschnitte Liifter

Zuschnitt 1: Wie in der Skizze
beschrieben zuschneiden

Umfang + 5 cm

kL
1

—

15

LU

Zuschnitt 2: Die Manschetten miissen

den Liifter mindestens um 10 cm auf der

Flache umschlieRen

-

Lmlﬂ l10
i

T 2stick
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El Evtl. grundieren (Grundierungstabelle
beachten). Die Grundierung ist iiber
das NIK® Seal 1K hinauszufiihren.
Vorlegen der Abdichtung NIK® Seal 1K
Verteilen der Hélfte von NIK® Seal 1K
(1/2 bis 2/3) auf eine gleichméaRige
Schichtstérke, max. 5 mm iiber die
Vlieskante

I3 Das zugeschnittene Vlies (Zuschnitt 1)
wird in die noch frische Abdichtung
NIK® Seal 1K falten- und hohlraum-
frei eingerollt.

I3 Die waagerecht abstehenden
Streifen sind mit NIK® Seal 1K zu
iberarbeiten

I3 Dariiber wird die Manschette
(Zuschnitt 2) gelegt und ebenfalls
falten- und hohlraumfrei eingerollt.
Die Uberlappungen der Manschetten
mit NIK® Seal 1K einstreichen.

EA Dariiber wird die 2. Manschette
(Zuschnitt 2) gelegt und ebenfalls
falten- und hohlraumfrei eingerollt

I3 Auf das durchtrankte Polyestervlies
wird der Rest (1/2 bis 1/3) vom NIK®
Seal 1K nach der Methode ,Frisch-
in-Frisch” aufgebracht

NIK® Seal 1K | Verarbeitungsrichtlinie

Vlieszuschnitte AuBenecke

Zuschnitt 1: Einen runden Vlieszuschnitt
mit einem Durchmesser von
10 cm anfertigen. Den Vlies-

g 10 I
zuschnitt im Randbereich Q

von 4/4 auf 5/4 dehnen

Zuschnitt 2: Wie in der Skizze beschrie-
ben zuschneiden und aufliegende Ecken

=5

abrunden = ++
oder im ﬂ;i\' :
Winkel von '[“‘“ ‘
45° abschneiden.

> 15

10

Rundung schneiden

Zuschnitt 3: Wie in der Skizze
beschrieben zuschneiden und auf-
liegende Ecken
abrunden oder im
Winkel von 45°
abschneiden.

=15

10

Abdichtung

Abdichtung

Zuschnitt

Zuschnitt

Zuschnitt

El Evtl. grundieren (Grundierungstabelle
beachten). Die Grundierung ist Giber
das NIK® Seal 1K hinauszufiihren
Vorlegen der Abdichtung NIK® Seal 1K
Verteilen der Hélfte von NIK® Seal 1K
(1/2 bis 2/3) auf eine gleichméalige
Schichtstéarke, max. 5 mm diber die
Vlieskante

3 Das zugeschnittene und gedehnte
Vlies (Zuschnitt 1) wird an der Ecke
in die noch frische Abdichtung
falten- und hohlraumfrei eingerollt.
Uberlappungen sind mit NIK® Seal
1K einzustreichen

3 Das zugeschnittene Vlies (Zuschnitt
2) wird an einer Seite in das noch
frische NIK® Seal 1K falten- und
hohlraumfrei eingerollt. Uberlappung
um die Ecke legen

B Zuschnitt 2 wird Zuschnitt 3 an-
gelegt. Uberlappungen sind mit NIK®
Seal 1K einzustreichen.

Auf das durchtrinkte Polyestervlies
wird der Rest (1/2 bis 1/3) vom
NIK® Seal 1K nach der Methode
LFrisch-in-Frisch” aufgebracht.
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Vlieszuschnitte Innenecke

Zuschnitt 1: Einen runden Vlieszuschnitt
mit einem Durchr.nesser ol 10
von 10 cm anfertigen. Den :

I

N
Vlieszuschnitt zum Mittel- LU
punkt hin einschneiden.

Zuschnitt 2: Wie in der Skizze beschrie-
ben zuschneiden und aufliegende Ecken

=5

abrunden .=+t
A8
oder im _ o
1 : e Al
Winkel von - OO

45° abschneiden.

%
o
e

Zuschnitt 3: Wie in der Skizze
beschrieben zuschneiden und
aufliegende Ecken ‘ =
abrunden oderim [~ g

R

Winkel von 45°  —————————

abschneiden. f?f/
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NIK® Seal 1K

Zuschnitt

Zuschnitt

Zuschnitt
Anschlussvlies

El Evtl. grundieren (Grundierungstabelle
beachten). Die Grundierung ist iiber
das NIK® Seal 1K hinauszufiihren
Vorlegen der Abdichtung NIK® Seal 1K
Verteilen der Hélfte von NIK® Seal 1K
(1/2 bis 2/3) auf eine gleichméaRige
Schichtstérke, max. 5 mm iiber die
Vlieskante

I3 Das zugeschnittene und gedehnte
Vlies (Zuschnitt 1) wird an der Ecke
in die noch frische Abdichtung
falten- und hohlraumfrei eingerollt.
Uberlappungen sind mit NIK® Seal
1K einzustreichen.

3 Das zugeschnittene Vlies (Zuschnitt
2) wird an einer Seite in das noch
frische NIK® Seal 1K falten- und
hohlraumfrei eingerollt

I Das Anschlussvlies (Zuschnitt 3)
wird auf die (iberlappenden 5 cm
gelegt. Vorher die entsprechende
Stelle mit NIK® Seal 1K einstreichen

E2 Auf das durchtrankte Polyestervlies
wird der Rest (1/2 bis 1/3) vom
NIK® Seal 1K nach der Methode
LFrisch-in-Frisch” aufgebracht
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Vlieszuschnitte Lichtkuppel

Zuschnitt 1: Vier runde Vlieszuschnitte
(fiir jede Ecke eine) mit
einem Durchmesser von
ca. 20 cm anfertigen. Die
Vlieszuschnitte zum Mittel-
punkt hin einschneiden.

@20 }
r - o

Zuschnitt 2:

Breite: Vlies bis an die Unterkante des
Aufsatzkranzes fiihren. Auf der
Flachdachflache mindestens 10 cm
auslegen.

Lénge: Untere Schenkelldnge des Aufsatz-
kranzes zuziiglich mindestens 5 cm

an jeder Seite.
=5 Schenkellénge > 5
LI Aufsatzkranz 1
kf‘__%“?_-h s ===

Anschlussvlies

1 Schenkellédnge 1
' Aufsatzkranz

NIK® Seal 1K

Zuschnitt

El Evtl. grundieren (Grundierungstabelle
beachten). Die Grundierung ist Giber
das NIK® Seal 1K hinauszufiihren
Vorlegen der Abdichtung NIK® Seal 1K
Verteilen der Hélfte von NIK® Seal 1K
(1/2 bis 2/3) auf eine gleichméalige
Schichtstéarke, max. 5 mm diber die
Vlieskante

I3 Das zugeschnittene Polyestervlies
(Zuschnitt 1) wird an der Ecke in
das noch frische NIK® Seal 1K (1/2
bis 2/3)falten- und hohlraumfrei
eingerollt

3 Die Polyestervliese (Zuschnitt 2)
werden an jeder Seite in das noch
frische NIK® Seal 1K falten- und
hohlraumfrei eingerollt. Die Ecken
sind mind. 5 cm zu iiberlappen.

I3 Die Anschlussvliese werden auf die
tiberlappenden 5 cm gelegt. Vorher
die Uberlappungen mit NIK® Seal 1K
einstreichen

Auf das durchtrankte Polyester-
vlieswird der Rest (1/2 bis 1/3) vom
NIK® Seal 1K nach der Methode
JFrisch-in- Frisch” aufgebracht

dichter dran.
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Vlieszuschnitte Ablauf

El Evtl. grundieren (Grundierungstabelle
beachten). Die Grundierung ist iiber
das NIK® Seal 1K hinauszufiihren
Vorlegen der Abdichtung NIK® Seal 1K
Verteilen der Hélfte von NIK® Seal 1K
(1/2 bis 2/3) auf eine gleichméaRige
Schichtstérke, max. 5 mm iiber die
Vlieskante

NIK® Seal 1K

Zuschnitt 1: bendtigte Streifen: =¥
Durchmesser Ablauf x 3,141 : '_|
(mittlere Breite Vlieszuschnitt— | |
1 cm seitliche Uberlappung) |

I3 Die zugeschnittenen Polyestervliese
(Zuschnitt 1) werden mit seitlicher
Uberlappung in das noch frische
NIK® Seal 1K falten- und hohlraumfrei

ca. 15

= ca. Anzahl Stiick e = eingerollt

Beispiel: 7/

10cmx 3,141 = 31,41 | 31,41:(4cm—-1cm) = 10,47 3 Vor dem Auflegen der folgenden
ergibt: ca. 11 Stiick Polyestervlieszuschnitte, ist der

Uberlappungsbereich mit NIK® Seal 1K
zu iberarbeiten

I3 Das durchtréankte Polyestervlies mit
NIK® Seal 1K iiberstreichen

NIK® Seal 1K

Zuschnitt 2: Manschette EA Die 1. Manschette (Zuschnitt 2) wird
aufgelegt und falten- und hohlraum-
frei eingerollt. Der Uberlappungs-
bereich zur 2. Manschette wird mit

NIK® Seal 1K {iberstrichen

LN
K I3 Dariiber wird die 2. Manschette
(Zuschnitt 2) gelegt und ebenfalls
falten- und hohlraumfrei eingerollt
E] Auf das durchtrankte Polyester
vlieswird der Rest (1/2 bis 1/3) vom

NIK® Seal 1K nach der Methode
JFrisch-in- Frisch” aufgebracht

g ™
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