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Standorte

1. Hauptsitz Siissen
Baierhofweg 3, 73079 Siissen
Tel +49 (0) 7162 70 759 90
E-Mail nik@weisse-wanne.com

2. Standort Biberach
Beethovenstr. 3, 88400 Biberach
Tel +49 (0) 7162 70 759 50

3. Standort Rhein-Main
Ohmstr. 12, 63225 Langen
Tel +49 (0) 7162 70 759 40

4. Standort Hamburg
Waldhofstr. 25 / Halle 7,
25474 Ellerbek
Tel +49 (0) 7162 70 759 90

Vertriebsstandorte

5. Berlin

6. Sachsen

1. Bayern

8. Nordrhein-Westfalen

9. Bremen

Disclaimer

Das Werk einschlieBlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Ohne Zustimmung der NIK® Unternehmensgruppe ist die Verwendung nicht

erlaubt. Alle Texte und Abbildungen in diesem Druckerzeugnis wurden mit groRer Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt und dienen der Vorabinformation.
Dennoch kdnnen Fehler nicht ausgeschlossen werden. Eine Haftung des Herausgebers, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. Die angegebenen
Preise verstehen sich zuziiglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Mit Erscheinen dieses Dokumentes verlieren alle bisherigen Exemplare ihre Giiltigkeit.
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Allgemein
NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Das Produkt

NIK® Seal FBVS Frischbetonverbundsystem basierend
auf einer Membran aus flexiblen Polyolefinen. Bei
FPO handelt es sich um einen modernen, l6semittel-
freien Thermoplast mit besonders hoher Festigkeit.
Neben seiner mechanischen Beanspruchbarkeit ist
das Material auch gegen viele im Erdreich natiirlich
vorkommenden aggressive Stoffe Widerstandsfahig.
Die hervorragende Verarbeitbarkeit und die Maglich-
keit des Thermischen Fligens machen das Material zur
idealen Abdichtungsbahn mit einem breiten Einsatz-
spektrum.

Durch den mehrschichtigen Aufbau der FPO-Membra-
ne mit thermisch eingebetteter PP Vlieskaschierung
entsteht nach der Hydratation des Frischbetons ein
dauerhafter und hinterlaufsicherer Betonverbund.

Material & Lieferform

E3 FPO-Membran
El Glasvlies
1 FPO-Membran

Der 100 mm breite, vliesfreie Randstreifen ermdglicht
nicht nur die Verklebung mit NIK®-Seal HotMelt,
sondern auch das thermische Fiigen von LangsstoRen
und markiert gleichzeitig den Uberlappungsbereich.

Dichtungsbahn Breite [mm] Dicke (FPO) [mm] Gesamtdicke [mm] Gewicht [kg/Rolle] Rollenlange [m]
NIK® Seal FBVS Typ P 1.500 1,2 1,8 36 20
Systemprodukte
Dichtungsbahn Breite [mm] Dicke [mm] Gewicht [kg/Rolle] Rollenlénge [m]
NIK® Seal Innentape 150 1,7 4,6 25
NIK® Seal AuBentape 200 0,8 1,1 25
NIK® Seal Dichtbahn 600 1,2 1,6 20
NIK® Seal Dichtbahn N* (Bahn ohne FBV-Vlies zum 1.500 15 20

thermischen Schweilen)

NIK® Seal HotMelt

230 g Kartusche

NIK® Seal 1K

14 kg Eimer

* keine Lagerware
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NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Arbeitsmittel und Werkzeug

HeiBklebeeinheit

Diese ermdglicht die Applikation des NIK® Seal Polymerklebers zum Verkleben von Bahnenstden und Herstellen von
Anschliissen. Die Einheit ist werkseitig bereits auf die optimale Betriebstemperatur eingestellt und verfiigt iiber zwei
Kartuschenvorwérmer um ein ziigiges Verarbeiten sicherzustellen.

Andriickrolle
Fiir das Andriicken der StoRe, des HeiRBklebers und des Tapes. Durch die kleine Rollflaiche wird ein hoher wirksamer
Anpressdruck erzielt. Unebenheiten im Untergrund werden durch den kleinen Rollendurchmesser iibernommen.

HeiBluftgerat
Zum Umformen der Frischbetonverbundbahn, bei Rohrdurchfiihrungen und zur Erhéhung der Klebekraft bei niedrigen
Temperaturen

Schlagtacker, Hilfsbretter, Schienen
Zur mechanischen Fixierung der Bahn an der Schalhaut

Allgemeines Kleinwerkzeug
= Messer

= kleine Farbrolle (1K)

= Meterstab

= Bleistift

= Schneidehilfe
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Allgemeine Rahmenbedingungen
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Transport und Lagerung

Lagerung
= Trocken
= frostfrei
= Geschiitzt vor
» UV-Strahlung
» Nasse
= Lagerfahigkeit
» 24 Monate in der Originalverpackung
= Paletten diirfen nicht gestapelt werden
= Ubliche Lagerungstemperatur
» 5-30°C

Lagerung Sommer
palettiert abgedeckt

Lagerung Winter
palettiert, in Container beheizt

Verarbeitungshedingungen / Witterung

Regelbereich
»+5°C=<T=<+40°C
» Die Bahn muss im Klebebereich sauber und trocken sein
» Verschmutzungen sind zu entfernen
» Die Materialtemperatur muss mind. 3 K {iber dem Taupunkt liegen

Sonderbereich

» 5°C=<T=<+140°C
» Bei niedrigen Temperaturen ist die Verklebung der SelbstklebestoRe oder Tapes mit einem Heilluftféhn zu unterstiitzen
» Die Lagerung der FBV-Bahn und Zubehdrmaterialien erfolgt frostfrei und geschiitzt vor direkter Sonneneinstrahlung
» Bei hohen Temperaturen wird die Klebe-Dichtmasse weicher und klebriger

6 www.nik-gruppe.de
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SchweilBparameter
= Hand
» 380-420°C
= Automat
» 400 - 480 °C
= Vor der Arbeitsaufnahme ist ein Probeklebstol3 durchzufiihren
= Der Verlegeuntergrund kann feucht, muss jedoch frei von stehendem Wasser sein

Untergrund

Untergrundvorbereitung

Fiir eine Verbundwirkung mit dem Frischbeton ist ein wirksamer Betondruck erforderlich. Aus diesem Grund kann
das System nicht auf Decken appliziert werden. Der Beton muss auf bzw. im Wandbereich gegen die Frischbeton-
verbunddichtungsbahn eingebracht werden. NIK® Seal FBVS Typ P kann somit unter Bodenplatten sowie in ein- oder
zweihéuptig geschalten Wandflachen eingesetzt werden.

Der Untergrund muss mindestens folgende Anforderungen erfiillen

= Ausreichende Tragfahigkeit des Untergrundes (Untergrund darf sich bei nachfolgenden Arbeiten nicht verformen)

= GleichméaRige Abstiitzung der Dichtungsbahn (keine Hohlrdume und Liicken groRer als 15 mm im Verlegeuntergrund)
= Keine scharfen Kanten und spitzen Bestandteile auf der Oberflache

= Zusétzliche Gleitfolien sind im Normalfall nicht erforderlich

= Sauber und frei von groben und stérenden Verschmutzungen

= Kann feucht, muss jedoch frei von stehendem Wasser sein

Sind die Untergriinde zu uneben oder weisen eine unsaubere und somit evtl. problematische Oberflache auf, kénnen
diese Flachen vor der Verlegung des NIK® Seal FBVS Typ P durch entsprechende Schutzlagen verbessert werden.
Dabei kénnen z. B. Zwischenlagen aus Vlies oder Geotextilien verlegt werden.
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Scharfe Steine oder Kanten entfernen

Ebener Untergrund

Beispiele fiir geeignete Untergriinde

= Betonsauberkeitsschicht abgezogen
Betonsauberkeitsschicht geglattet
Perimeterddmmung

Systemschalung

Baugrubenverbau mit Ausgleichs- und Schutzschicht
= bei Bedarf Schutzvlies
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Bestandigkeit

= Abdichtungsbahnen aus flexiblen Polyolefinen (FPO) haben eine hohe allgemeine chemische Bestandigkeit

= Gegen natiirlich vorkommendes, betonangreifendes Grund- oder Oberflaichenwasser ist die Bahn besténdig.

= Die dauerhafte Wasserdichtheit unter Chemikalieneinwirkung wurde entsprechend der DIN EN 1296 und 1928,
sowie DIN EN 12311-1 nachgewiesen.

= Verhalten bei Einwirkung von Bitumen nach DIN EN 1548 bestanden.

= Die FPO-Bahn ist im hochsten MalRe UV-Widerstandsfahig.

Qualifikation

GemaR Heft 44 des DBV ist die Fachkunde des verarbeitenden Personals {iber ein personen- und herstellerbezogenes
Zertifikat nachzuweisen
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Bewehrung & Betonage
NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Abstandhalter

Nach Heft 44 des DBV ist die Aufstandsflache von Abstandhaltern auf der FBV-Bahn zu minimieren. Dreikant-Abstands-
halter werden sowohl in der Bodenplatte als auch in Wénden, somit maglichst auf der Spitze stehend, verlegt.
Durchgéngige Abstandhalterlinien sind nicht zuldssig.

NIK®-Flex Spacer

Abstandhalter Bewehrung

NIK® Seal FixTape
fiir Anschluss an FBVS

Bewehrungsarbeiten

= Bei den Bewehrungsarbeiten ist eine erhdhte Sorgfalt erforderlich

= Die Bewehrungseisen sind nicht direkt auf der Frischbetonverbundbahn abzulegen. Es sind Kanthdlzer o0.4. unterzulegen

= Schweil- und Trennarbeiten diirfen nur mit entsprechenden SchutzmaB3nahmen ausgefiihrt werden, damit der
Funkenflug nicht auf die Frischbetonverbundbahn gelangt

= Beschadigungen sind mit dem NIK® Seal FBVS Innentape oder mittels Hotmelt und einer NIK® Seal FBVS Bahn zu
tiberkleben

= {iber Arbeitsfuge liberstehende Eisen sind zu unterlegen

Schaldl
Bei der Verwendung von Schaldlen an angrenzenden Schalelementen sind freie Frischbetonverbundbahnflachen zu
schiitzen, da ansonsten der Verbund gestort wird

Sauberkeit

= Schmutz, Staub, Miill sind vom verlegten FBVS-System zu entfernen
= Bei Arbeitsfugen innnerhalb der Bodenplatte wird das Abdecken des zweiten Betonierabschnitts mit Baufolie im
Bereich der Abschalelemente wahrend des Betonierens empfohlen

10 www.nik-gruppe.de
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Anforderungen an die Betonqualitat

Deutschland Osterreich Schweiz
= Festigkeitsklasse = Festigkeitsklasse gem. SIA 272:2009, 3.1.2.
» = C 25/30 WU — Beton mit » = C 25/30
hohem Wassereindringwiderstand = Konsistenzklasse
= Konsistenz » F45-F66
» F3- F6 = Expositionsklasse:

» Wasserdruck bis 10 m B 1
» Wasserdruck > 10 m B 2

Die Betonage erfolgt unter Einhaltung der jeweils geltenden Regelwerke und Richtlinien

Ausschalen und Ausschalfristen

Bei einer mechanischen Fixierung der Frischbetonverbundbahn an der Schalung ist diese zuriickzubauen und die
Schalung mit ausreichender Sorgfalt zu entfernen. Die Ausschalfristen sind einzuhalten. Das Ausschalen von Beton-
bauteilen mit in der Schalung eingelegten FBV-Bahnen kann erst erfolgen, wenn der Beton die erforderliche mechani-
sche Festigkeit zum Ausschalen erreicht hat und die Mindestnachbehandlungsdauer nach DIN EN 13670/ DIN 1045-3
eingehalten wurde. Es wird auf das DBV-Merkblatt Nachbehandlung von Beton hingewiesen.

Um Stdrungen des mechanischen Haftverbunds zu vermeiden soll der Beton zum Zeitpunkt des Ausschalens eine
Mindestdruckfestigkeit von 10 N/mm? haben.

Allgemeine Hinweise

= Alle vorstehenden Angaben, inshesondere Verarbeitungsvorschldge und die Verwendung unserer Produkte, beruhen
auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Regelfall. Voraussetzung ist, dass die Produkte sachgerecht gelagert
und entsprechend der Vorgaben unserer entsprechenden Produktdatenblatter verarbeitet werden

= Der konkrete Anwendungsfall ist durch den Fachplaner zu bewerten und objekt- und bauteilspezifisch im abdichtungs-
technischen Gesamtkonzept umzusetzen. Eine Planungs- bzw. Ausfiihrungshaftung kann nicht abgeleitet werden.

= Es gelten unsere Produktdatenblétter, Priifzeugnisse, Priifberichte und Verarbeitungsrichtlinie in ihrer jeweils aktuellen
Fassung

» Technische Anderungen, die sich aus neuen Erkenntnissen ergeben, sowie Irrtiimer behalten wir uns vor.

= Die technischen Zeichnungen sind Regeldetails und kdnnen von der objektspezifischen Planungssituation abweichen.
Sie gelten dann sinngemaR

Qualifikation
= Die NIK® Consulting und Vertriebs GmbH zertifiziert und schult Verarbeiter bedarfsgerecht

» Die Schulungen werden durch namentliche Zertifikate dokumentiert
= Eine Verarbeitereinweisung ist gemal Heft 44 des DBV erforderlich

dichter dran.
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Verarbeitung
NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Empfohlene Applikationsreihenfolge

Die aufgefiihrte Reihenfolge stellt eine bewéhrte Empfehlung dar und kann je nach Objekt und Randbedingungen
gedndert werden. Zu beachten ist in jedem Fall eine vollstéandige und fachlich korrekte Ausfiihrung der einzelnen Detail-
ausbildungen, wie z. B. StéRRe, Anschliisse, Durchdringungen usw.

1 Untergrundvorbereitung
Randaufkantung umlaufend verlegen
Ecken ausbilden

NIK Seal® FBVS Typ P in der Flache verlegen

Detailausbildungen herstellen, z.B. Dehnfugen-
band verlegen und anschlieBen, Schmutzwasser-
hebeanlage, Riickstauklappe, Bohrpfahlkdpfe,
Rohrdurchfiihrungen, usw.

] Gesamte verlegte Flache abschlieRend auf evtl.
Beschéadigungen kontrollieren und sicherstellen,
dass ein geschlossenes Abdichtungssystem
hergestellt ist.

(7 Bewehrung und Betonage

ﬂ Nach dem Ausschalen/ggf. Stellen der Fertigteile:
ggf. Abkleben der Arbeitsfugen; VerschlieBen der
Spannstellen; visuelle Kontrolle der Flache auf
Beschadigungen oder Auffalligkeiten

Verarbeitung

Herstellen Randaufkantung, Ecke, Voute, usw.

12 www.nik-gruppe.de

1.Abléngen

2.Vorfalten

3.Fixieren und thermisch behandeln
4.Fertige Randaufkantung
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HotMelt

= Bahn ausrichten mit mind. 5 cm
Uberlappung

= Bahnen mit zwei Kleberaupen bele-
gen und mit Andriickrolle andriicken

LangsstoR

QuerstoB

T-StoR

Innentape

= Bahn ausrichten mit mind. 5 cm
Uberlappung

= Innentape faltenfrei etwa mittig
tiber den StoR kleben und mit An-
driickrolle andriicken

o

Thermisch fiigen

= Bahn ausrichten mit mind. 5 cm
Uberlappung

= Bahnen auf eine Breite von ca. 5 cm
thermisch fiigen und mit Andriick-
rolle andriicken

= Im Bereich der Fiigung immer Vlies
entfernen

°>°-

!
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Innenecke AuBenecke

Ausfiihrung mit HotMelt Ausfiihrung mit Innentape

.‘
e
b, |
b
Verklebung mit Innentape, HotMelt oder thermisch fiigen zusétzliche Eckabklebung (unter Bahn) Ausfiihrung thermische Fiigung, Vlies im Fiigebereich entfernen
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Verlegeempfehlung Bodenplatte

Fixierung mit Holzleiste

Schalung

Holzleiste = 5 c¢m tiber OK Bodenplatte

5

0K Bodenplatte/Betonierabschnitt 1 E

Randaufkantung NIK® Seal FBVS Typ P

&
=
]
T 7 777 —— T 77—
. oo .o A s 4
PR ’ PRV s w s w s
. O O e e e A A A ;o

Sauberkeitsschicht oder Warmedammung
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Fixierung mit Schlagtacker

Nach Betonierung der Bodenplatte Bahnniiberstand 5
cm unter OK abschneiden

0K Bodenplatte/Betonierabschnitt

AR

Randaufkantung
s #

L

L L L L
P I A N A A R N a
AOFF S F O FF F O F F FF F S F S
R N Y A

Sauberkeitsschicht oder Warmedammung

NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Rohrdurchfiihrung

Bodendurchdringung mit Innentape

Bodendurchdringung mit HotMelt

dichter dran.
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Rohrdurchdringung Wand

WU-Dichtmanschette

Abklebung umlaufend

18 www.nik-gruppe.de

Styropordeckel

S ) | Rohrmanschette aus FBVS

Verklebung mit Innentape HotMelt oder thermisch fiigen, bei thermi-

scher Fiigung Vlies im Fiigebereich entfernen

NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Beispiele Durchdringungen

Rohrdurchfiihrung Boden

. Bodendurchfiihrung

- Dichtmanschette

1/2

_— Bodenplatte
-——Verklebung

1/2

_.— Rohrmanschette aus FBVS

Bodenablauf

] Bodenablauf
- Aufbau

Gefélle _I - Gefdlle - Dichtmanschette

Bodenplatte

Verklebung

#%2 .~ Rohrmanschette aus FBVS

- FBVS
Perimeterddmmung
Sauberkeitsschicht

Rohrdurchfiihrung Wand
Dichtmanschette FBVS
Dichtkdrper Rohrmanschette aus FBVS
i
Rohrdurchdringung
z.B. z. B. Futterrohr
Wasserleitung
=
5
=3
©

Bodendurchdringung
mit Abdeckung wahrend
Montage/Betonage

Bodenplatte
Dichtmanschette
—— Verklebung

— Rohrmanschette aus FBVS

Perimeterddmmung

“— Sauberkeitsschicht

Bodenablauf

Aufbau

Bodenplatte
Dichtmanschette
Verklebung
Rohrmanschette aus FBVS

“— Perimeterddmmung

" Sauberkeitsschicht

Styropordeckel
Dichtmanschette
~_—_ |
h
|
Styropordeckel Rohrmanschette
Abklebung umlaufend aus FBVS

dichter dran.
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Fundamenterder Sonstige Details

Arbeitsfuge Bodenplatte/Bodenplatte

Arbeitsfuge
Abschalung ™ Boden/Boden
z. B. Holzleiste N, '
.\. . 'I
N &t
N o = T ™ ™ y 4
_'l'._ ________

2. Betonierabschnitt

1/2

— 7
Abstandshalter f f - Y FBVS
Bewehrung / II | I'._ Sauberkeitsschicht oder
Abstandshalter Arbeitsfuge 4 - Wérmedémmung
2. Betonierabschnitt NL Betonierabschnitt
== Anschlussplatte, AuBenwand
Anschlussfahne <
Blitzschutz ¢ : .
—  Wassersperre 1 _ Arbeitsfuge
“ _~ Boden/Wand
Abklebung mit /
NIK® Seal 1K
—  Anschlussplatte, Innenwand
Anschlussklemme i ,' Pl o 2
mit Gewindebolzen P g Arbeitsfu.ge
"!:/Z; Anschlussstiick an Potentialausgleichleiter e Boden/Boden
A
7%
:’Efff NIK® FLEX Plus Klemme
7
%
s ~._ Abstandhalter
[ e Arbeitsfuge Bodenplatte/Wand Arbeitsfuge
T mit NIK® FLEX 167 (Potentialausgleichleiter)
!_ Lo e _'
C LT EF A L T P P T
NIK® Seal 1K 4 e ala Jale 52 L A
1 I*E g
i E "
i i Verbindungselement und
ot ’ NIK® FLEX Plus-Verbinder
i ¢ an Bewehrung
- 4 L# ﬂ B -
7 o : e —
LAk Y ¢
RS i Sl - 3
" NIK®-Flex Spacer
W 77077 70 7 A s s

Anschluss an

Ringerder ¥ g W WY Sl L gl =0 -0 Pal® . . Perimeterddmmung "~ Abstandhalter Bewehrung

NIK® Seal FixTape
fiir Anschluss an FBVS

A
P #

s EA . .
; .X,I,J..za'_.-J.-l_fzf_‘fzz’r_‘:f-Sauberkeltsschlcht
PP
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Arbeitsfugen Bodenplatte/Wand

Variante 1 — ohne Bodenplatteniiberstand

Arbeitsfuge Wand/Decke

FBVS

5 cm iiber OK Betonierabschnitt-
nach Ausschalen evtl.
abschneiden

Abklebung mit
NIK® Seal 1K

10 cm oben und unten
tiber FBV Bahn

Bahnniiberstand
abschneiden

Sauberkeitsschicht

Variante 2 — mit Bodenplatteniiberstand

Arbeitsfuge Wand/Decke FBVS
5 cm iiber OK Betonierabschnitt

/ nach Ausschalen evtl. abschneiden

FBVS

Abklebung mit NIK® Seal 1K

Bahnniiberstand abschneiden

Ecke vom Beton muss gebrochen
sein, Fase abgerundet

10 cm oben und unten
tiber FBV Bahn

_Sohle/Bodenplatte

22 www.nik-gruppe.de

Arbeitsfuge Wand/Decke

2. Betonieranschnitt:
Wandscheibe,

FBVS unten mit 5 cm
Abstand, oben mit 5 cm
Uberstand einlegen, auch an
Stirnseiten einlegen.

Abklebung mit
NIK® Seal 1K

1. Betonieranschnitt:
Bodenplatte, FBVS mit
5 cm Uberstand einlegen

<~
N

Arbeitsfuge
Sohle/Wand

Arbeitsfuge Wand/Decke Py

2. Betonieranschnitt:
Wandscheibe,

FBVS unten mit 5 cm
Abstand, oben mit 5 cm
Uberstand einlegen, auch an
Stirnseiten einlegen.

Abklebung mit
NIK® Seal 1K

Ecke vom Beton muss
gebrochen sein,
Fase abgerundet

1. Betonieranschnitt:
Bodenplatte, FBVS mit 5 cm

Rrbeitsfuge Uberstand einlegen

Sohle/Wand

NIK® Seal FBVS Typ P | Verarbeitungsrichtlinie

Spannstellen
Durchdringung Spannstelle Ankersystem

Dichtstopfen Distanzrohr Lage Dichtstopfen
komplett im
OPTI- Zwischenstiick
Stopfen
< EE" — . —

I
Konen Super Beschichtung

Dichtstopfen

OPTI-
Stopfen

NIK® Seal 1K
OPTI-Mauerstéarke
Konen nach dem Aus-
schalen entfernen und mit FBVS

Quellmdrtel verschlieBen!!

Abdichtungsiibergéange und Anschliisse

Dichtstopfen

OPTI-
Stopfen

Dichtstopfen Distanzrohr Lage Dichtstopfen
komplett im
OPTI- Zwischenstiick
Stopfen
<" — . —

1
Konen Super Beschichtung

NIK® Seal
FBVS N
Verschweissen
mittels
HeiBluftfon und

OPTI-Mauerstarke Andriickrolle

Konen nach dem Aus-
schalen entfernen und mit
Quellmértel verschlieBen!!

Abdichtungsiibergénge und Anschliisse werden mit der Fliissigkunststoffabdichtung NIK Seal 1K ausgefiihrt.
Es gilt das Produktdatenblatt, die Grundierungsempfehlung und Verarbeitungsrichtlinie.

WDVS Sockel- und Perimeter-
Déammplatte, verklebt mit WDVS-Multif-
lex, offene StoRfugen mit PUR-Schaum
verfiillen

ca. 30 cm iiber Gelénde fiihren

8 Kiesstreifen entspr. AuBenanlagen

-0,02 OK Gelénde

Ml NIK® Seal 1K

" Verfiillung der Baugrube mit -
.. “.geeignetem Material
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Wand/Decke
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unternehmensgruppe

Ihr spezialist fiir dichte Bauwerke

www.nik-gruppe.de



